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Te Acompafiamos

COLCHON VISCOLASTICO DEFENCE

Colchén de espuma disefiado para pacientes de riesgo
moderado de producir Ulceras por presion (escaras). Esta
compuesto de 2 capas:

La capa inferior de espuma de poliuretano de 10 cm de
espesor con una densidad de 40 kg/m3 es muy elastica,
ignifuga y termo estable. El disefio seccional funciona
para que el colchdn y la superficie de la cama se ajusten
bien en diferentes posiciones, tanto para el ajuste del

respaldo como el de las rodillas

La capa superior es de espuma viscoelastica de 4 cm de espesor con una densidad de 45 kg/m3'y
con memoria, que es termo activa y permite que se adapte a la forma del cuerpo, entregando un
excelente apoyo y alivio en los puntos de presion.

La cubierta es impermeable, respirable, antimicrobiana, alta resistencia a la traccion y viene con un

disefio de cremallera amplia para un facil quitado y puesta de la funda.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=KdDeq5dpOE4

ESPECIFICACIONES 1
i
{
Marca: SAIKANG
Unidades por empaque: 1
MODELO
192cmx83cmx1l4cm [192cm x 90cm x 14 cm
PESO 6,5 kg 7,1 kg
SOPORTE MAXIMO 220 kg 220 kg
CAPA SUPERIOR
: Espuma con memoria Espuma con memoria
Material . P . L.
viscoelastica viscoelastica
Densidad 42-45 kg/m3 42-45 kg/m3
Grosor 4 cm 4 cm
BASE
Material Espuma de poliuretano Espuma de poliuretano
Densidad 40 kg/m3 40 kg/m3
Grosor 10 cm 10 cm
Disef Seccional para pliegues | Seccional para pliegues
isefio
de la cama de la cama



https://www.youtube.com/watch?v=KdDeg5dpOE4

Cubierta

Material: poliuretano

Impermeable

Respirable

Antimicrobiana

Alta resistencia a la traccion

Disefio de cremallera amplia para un facil quitado y puesta de la
funda

Temperatura maxima para lavar: 40°

Certificaciones
1ISO-9001/13485/14001/18001
European CE,

North American FDA,

Russian Federal Registration
Brazilian Health Regulatory Agency.

Procedencia:
China

Garantia:
12 meses




